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Référence Commande : /

N° Ech Matrice Référence échantillon Préleveur
KEMET - Origine EGYPTE001  Pierre Client

Observations

Version 2 suite à la demande de changement administratif de la part du client

Conservation de vos échantillons

Les échantillons seront conservés pendant 1 mois après la date d'édition du rapport. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans 
aucune communication de notre part.
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Annule et remplace la version AR-25-EM-002584-01.

Dossier N° : 24Q007332 Date de réception : 05/09/2024

Référence Dossier :

Référence Commande : /

24Q007332-001N° Echantillon Référence  : KEMET - Origine EGYPTE

Date de prélèvement :

Début d'analyse : 17/02/2025

Essais Physiques
Résultat Unité Limite

EM00R : Résistance au gel à 168 cycles Analyse Soustraitée à un laboratoire externe (Non accrédité) ci-joint

Essai mécanique -  NF EN 12371 : 2010

MS : Matières Sèches
P.B. : Produit Brut

Les résultats précédés du signe "<" correspondent à des limites de quantification. Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur 
demande. Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation.

Les résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le laboratoire n'est pas responsable de la représentativité des échantillons. Les données 
transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant 
du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).

Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir ●   .

Dorothée Mangold
Cheffe d'Equipe
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Référence Eurofins : Références client : Cde selon devis FFLK06240263-01

Nombre d'échantillon(s) : Chargé(e) d'Essai :

Echantillon(s) réceptionné(s) le :

Prélèvement effectué par : Affaire suivie par :

Nom de la pierre :

Nature de l'essai réalisé :

Texte de référence :

 

Dorothée MANGOLD

Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par 

l'accréditation qui sont identifiés par *.

NF EN 12371 ( mai 2010 )

(δ) Donnée(s) fournie(s) par le client et sous sa seule responsabilité.

25 septembre 2024

Le client

17 février 2025

Conservation des échantillons : 1 mois à compter de la date d'édition du rapport d'analyse

Tous les éléments de traçabilités et les incertitudes sont disponibles sur demande

ESSAI DE GELIVITE

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

BISCAYNE SASU

Mme Marion Karabachian

586, Chemin du Maufatan

13820 Ensues-La-Redonne

R-PI-FO64579

Version : 2.0

5 septembre 2024

A la demande de :

24Q007332

RAPPORT D'ANALYSE

6

/ Gel

Essai soustraité

δ

origine: Egypte δ

Essai(s) réalisé(s) le : Version du :

KEMET
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/ Gel

- la cote attribuée à l'examen visuel est de 3

- la diminution du module d'élasticité dynamique est de l'ordre de 30%

cycles

168

Variation du module de YoungRéférence échantillon

Dimension des éprouvettes :

(échelle NF EN 12371)

24Q007332

(%)

-5,2

-5,8

a 0

0

Finition de surface : sciée

KEMET

168

168

50x50x300 mm

0

024Q007332 e

16824Q007332

168

N° de cycleCote de comportement

24Q007332

Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par 

l'accréditation qui sont identifiés par *.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 

Conservation des échantillons : 1 mois à compter de la date d'édition du rapport d'analyse

(δ) Donnée(s) fournie(s) par le client et sous sa seule responsabilité.

Tous les éléments de traçabilités et les incertitudes sont disponibles sur demande

Dorothée MANGOLD

Cheffe d'équipe laboratoire

Conclusion : après 168 cycles de gel/dégel, les 6 éprouvettes sont intactes ( cote de comportement 0)

 et la diminution du module d'élasticité dynamique est bien  inférieure à 30%: la pierres est non gélive à 168 cycles .

24Q007332 b

168

-8,9

-6,7

c

d

-5,7

-4,2

origine: Egypte

Résistance aux cycles de gélivité :

24Q007332

024Q007332 f

0

L'essai continue jusqu'à ce qu'au moins deux éprouvettes soient classées comme défectueuses selon l'un des critères suivants 

:

168
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